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CS 582

Endstiickband PVC

vorkonfektioniertes Fugenabdichtband aus Weich-PVC fir Dichtungs- und
Dehnungsfugen mit beidseitigen Endstticken

Produkteigenschaften

- beidseitiger Vliesstreifen mit Endstiicken

- elastisch, dauerhaft abdichtend

Spezielle Produktvorteile

» wasserundurchlassig, UV-bestandig
Anwendungsbereiche

« Fugliberbriickung bei der Bauwerksabdichtung
« Arbeits-, Trenn- und Dehnungsfugen

Eigenschaften
ConSeal CS 582 Endstiickband PVC ist ein 6 m langes Dicht-
band, welches in der Mitte aus einem dehnbaren, bitumenver-
traglichen Weich-PVC mit einem beidseitigen Polyestervlies
besteht und an beiden Enden bereits einen umlaufenden Ge-
weberand aufweist. Es eignet sich daher, bei mittiger Teilung,
besonders fur zwei Fugen von je ca. 2,90 m lange. Die jewei-
lige Seite mit dem Endstiick bzw. mit dem umlaufenden Ge-
webe an der Stirnseite, ist nach unten gerichtet einzubauen.
ConSeal CS 582 Endstiickband PVC uberbriickt und dichtet
Bewegungs-, Anschluss-, Dehn- und Trennfugen in Bauwerken
ab. Bewegungen bis 10 mm werden sicher aufgenommen. Die
Fuge bleibt, auch bei vergleichbaren Bewegungen, dauerhaft
abgedichtet.
ConSeal CS 582 Endstiickband PVC ist schweibar sowie
besténdig gegen UV-Belastung, Witterung, Kélte, verdiinnte
Sduren und verdiinnte Laugen. Es hat eine Gesamtbreite von
ca. 240 mm (inkl. Vliesrandstreifen).

Anwendungsgebiete
ConSeal CS 582 Endstiickband PVC ist speziell fiir die An-
wendung zur Uberbriickung von Dehn-, Anschluss- und
Gebaudetrennfugen, in Verbindung mit den ConSeal-Bitu-
mendickbeschichtungen und unseren flexiblen 2-Komp. Dich-
tungsschlammen préadestiniert. ConSeal CS 582 Endstiick-
band PVC eignet sich zum Eingie8en in Heilbitumen, z. B.
beim Ubergang von Dickbeschichtung auf Bitumenbahnen.
Die Haupteinsatzgbiete sind insbesondere die erdberirten

Ecken und Kanten, besonders an Kellersohlen- und Kragplat-
ten, sind zu brechen bzw. abzuschragen. Unebenheiten oder
Kiesnester miissen mit ConSeal CS 510 HKS angeglichen bzw.
aufgefillt werden. Die Grundierung richtet sich nach der an-
zuwedenden, verbundenen Flachenabdichtung.

Verarbeitung

ConSeal CS 582 Endstiickband PVC kann mit allen ConSeal-
2K-Dichtschlammen und mit allen Conseal-KMB’s auf alle
bautiblichen mineralischen Untergriinde verklebt bzw. einge-
bettet werden. Die Abdichtung ist mit einer Schichtdicke von
ca. 2 mm und beidseitig der Fuge ca. 25 cm breit vorzulegen.
Die Randbereiche des Dichtbands in die beidseitig der Fuge
frisch aufgebrachte Dichtschicht, welche als Haftgrund die-
nen, hohlraumfrei einlegen, mit einer Glattkelle anpressen
und in den Randbereichen auf die erforderliche Dicke tber-
arbeiten. Bei geringer und mittlerer Dehnbeanspruchung ge-
niligt es, das Dichtungsband glatt Gber die Fuge zu verlegen.
Bei der Verklebung des Dichtbands ist darauf zu achten, dass
die Zugzone moglichst von Kleber frei bleibt. Sie kann gege-
benenfalls mit einem PE-Streifen abgedeckt werden. Bei star-
kerer Dehnbeanspruchung ist eine Schlaufenbildung tiber der
Fuge empfehlenswert. Das Dichtband ist mindestens 10 cm
auf die Betonsohle zu fiihren. ConSeal CS 582 Endstiickband
PVC kann ebenfalls (muss im Bodenbereich) mit geeignetem,
standfeste Reaktionsharz und entsprechender Grundierung
(einschl. des Vlieses) auf trockene, mineralische Untergriinde
verklebt werden. Die Klebeflache ist nach dem Einbetten des
Bandes und dem Uberarbeiten im Randbereich mit Quarz-
sand deckend abzusanden. An den Enden, Uberlappungen,
Ecken oder Kreuzungen sind die jeweils erforderlichen Ver-
bindungen durch thermisches Verschweiflen der Bader un-
tereinander herzustellen. Die zu verschweilenden Bereiche
der Abdichtbédnder sind vor dem Verschweien zu reinigen.
Die VerschweiBung des PVC erfolgt mit einem Heifluftgerat
fur Abdichtbander bei einer Temeratur von ca. 350 °C bis 450
°C (Stufe 4 bis 5). Bei Abdichtung senkrechter Fugen, z. B. bei
durchgehender Fundamentplatte, ist das jeweils vliesumlau-
fende Ende unten anzuordnen.

Technische Daten

Bauteile von Hausern, Tiefgaragen, Tunnelbauten, Stiitzwén- Farbe grau
den udlg. Verbrauch (in Abhéngigkeit
von Fugengrofe und Details) | ca. 1,05 m/m
Untergrundvorbereitung B Breite; Breite der Zugzone ca.240 mm; 60 mm
Der Untergrund muss sauber, fest sowie frei von Ol, Fett und Dicke a.1,8mm
Entschalungsmitteln sowie frei von haftmindernden und min- Lieferform 6 m-Rolle
der haftenden Bestandteilen sein. Mattfeuchte Flachen sind Rissdehnung mind. 150 %
zuldssig, glanzendfeuchte Flachen sind zu trocknen. Es ist ein Shoreharte A .75
vollfugiger, ebenfl dchiger Untergrund erforderlich. T 25 °C bis 1 80 °C
Vorspringende Grate und Mortelreste sind zu entfernen. Lagerung (trocken, kahi) mind. 24 Monate
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